Plateau carré décoré de terrazzo
v16864

Coulez un plateau terrazzo carré. Commencez par une fine
couche de composé de moulage que vous cassez ensuite
en petits flocons de terrazzo. Puis, utilisez de la poudre de
moulage, de I'’eau et de la peinture de loisir créatif pour
réaliser le plateau. Une fois le plateau durci, retirez-le du
moule et poncez-le pour révéler le magnifique effet
terrazzo.
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1 Commencez par rassembler ce qui
suit pour les flocons de terazzo : 50 g
de mélange de coulage en résine et
15 ml d’eau. Pour le moule, ily a

100 g de mélange de coulage en
résine, 35 ml d’eau et 5-10 ml de
peinture de loisir créatif.
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2 Commencez par confectionner les
flocons de terazzo. Mélangez 50 g
de mélange de moulage en résine
avec environ 15 ml d’eau. Réservez
un peu d’eau pour l'ajouter si
nécessaire pour obtenir une
consistance moins épaisse.
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3 Etalez la masse sur un morceau
de plastique pour obtenir une
couche fine et égale d”environ 3 mm
d'épaisseur.

6 Mélangez I'eau colorée au
mélange de moulage en résine, mais
réservez-la dans un premier temps.
Elle peut étre utilisé pour rendre la
consistance moins épaisse.

4 Apres environ 90 minutes, la
masse devrait avoir durci. Cassez-la
maintenant en petits flocons de 3 a
7 mm. Placez, par exemple, la masse
entre deux couches de plastique et
utilisez un marteau pour la casser.

7 Déposer une couche de flocons
de terrazzo sur le fond du moule.
Mélangez le reste des flocons dans
le composé de moulage coloré.
Diluez avec un peu d’eau si
nécessaire.
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5 Mélangez 5 a 10 ml de peinture
de loisir créatif dans 35 ml d’eau
jusqu’a ce que la peinture soit
compléetement dissoute.

8 Verser la préparation dans le
moule. Empécher les flocons de
terrazzo de s’accumuler sur un coté
du moule. Remplissez jusqu'a 1-2 mm
du bord.
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9 Assurez-vous que le composé de 10 Eliminez les bulles d’air en 11 Laissez durcir le composé de

moulage recouvre tout le moule inclinant le bord dans la base surtout moulage dans le moule. Cela prend

jusqu’aux rebords en utilisant le le tour. Effectuez cette opération environ 90-240 minutes et dépend

baton mélangeur pour le pousser plusieurs fois pendant 2 a 3 minutes.  principalement de la quantité d’eau

vers le bas sur tous les cotés. que vous avez mélangée. Une fois
durci, il doit étre facile a retirer du
moule.

12 Poncez le fond et les bords a 13 Poncez également I'avant 14 La quantité de peinture qui a été
I'aide d'une éponge de pongage jusqu’a ce que le superbe motif mélangée dans I'eau détermine la
trempée dans de I'eau. terrazzo soit visible. couleur finale. Par exemple, 5 ml

donne une couleur gris clair, tandis
que 10 ml donne du gris anthracite.
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